第一步：聚丙烯酰胺水溶液配制。配比浓度定为1∶1000或者2:1000 3:1000，也就是1000毫升水加1或者2-3克聚丙烯酰胺干粉。
1.首先将准备好的烧杯放置到恒温搅拌器上，加入250毫升的干净自来水，打开恒温搅拌器，调好搅拌速度；
2.使用天平称取0.5克的聚丙烯酰胺干粉，缓慢匀速添加到旋转中的水中，千万不要一次性倒入，结团后影响效果；
3.缓慢匀速倒入另外的250毫升干净的自来水；
4.耐心等待25-35分钟左右，定点观察溶液的溶解状态，等到颗粒状或者小颗粒团完全消失，溶液呈现透明的状态下，聚丙烯酰胺水溶液就配制好了。
